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Vorwort des Verlags

Die vorliegende aktualisierte und erheblich er-
weiterte vierte Auflage des Holz-Lexikons do-
kumentiert den Fortschritt von Wissenschaft
und Technik in der Forst- und Holzwirtschaft.

Es wird — wie seine Vorginger ~ fiir alle, die
sich in irgendeiner Form mit Holz und seiner
wirtschaftlichen Verwertung befassen, eine un-
erschopfliche Informationsquelle und ein un-
entbehrliches Nachschlagewerk sein.

Seit 1962, als die erste 900 Seiten starke Aus-
gabe unter der Federfithrung von Ewald Kénig
erschien, hat sich die Branche fortwihrend ge-
wandelt und weiterentwickelt, was sich in den
Inhalten dieses Lexikons widerspiegelt.

Die zweite, ebenfalls von Ewald Kénig in Zu-
sammenarbeit mit Hans Vaget und 14 weiteren
Autoren erarbeitete Ausgabe umfasste bereits
stattliche 1230 Seiten mit 1600 Abbildungen
und 10000 Haupt- und Nebenstichworten. Sie
wurde 1972 publiziert und war bereits nach fiinf
Jahren wieder vergriffen.

Die dritte Auflage, bearbeitet von Rudolf
Mombicher, erschien 1988 mit 2130 Abbildun-
gen auf 1400 Seiten, an denen 33 Autoren mit-
gewirkt haben.

In die nun vorliegende vierte Auflage brach-
ten 43 Autoren auf 1448 Seiten und in 15000
Stichworten ihr Wissen ein. Unterstiitzt wurden
sie von zahlreichen Firmen und Fachleuten, die
uns umfangreiches Bildmaterial zur Verfiigung
gestellt haben. Hierfiir danken wir Ihnen herz-
lich, wohl wissend, dass dabei erhebliches Fach-
wissen und viel Zeit aufgebracht wurden.

Die Koordination sowie die Bearbeitung der
Beitrige lag in den Hinden von Ulf Lohmann,
Dozent und Geschiftsfithrer des Lehrinstituts

der Holzwirtschaft und Kunststofftechnik in
Rosenheim e.V. (LHK). Thm, der durch seine
grofle Kompetenz diesem Werk die Qualitit
und den besonderen Charakter verliehen hat,
gebihrt unser besonderer Respekt und Dank.

Die Zeit, die seit der dritten Ausgabe vergan-
gen ist, hat durch neue Entwicklungen und Er-
kenntnisse nicht nur viele inhaltliche Verinde-
rungen mit sich gebracht, sondern den Verlag
auch bei der technischen Abwicklung vor grofie
Herausforderungen gestellt.

So wurde fiir die redaktionelle und satztech-
nische Bearbeitung eine spezielle Software ent-
wickelt, die fur Autoren, Redaktion und Gestal-
ter viele Erleichterungen brachte, zugleich aber
auch von allen Beteiligten ein Umdenken und
eine Finarbeitung mit vielen Testldufen erfor-
derte. Das Verlagsbiiro Wais & Partner, das dem
Lexikon eine moderne und nutzerfreundliche
Gestalt verliehen hat, erwies sich bei der techni-
schen Herstellung als ein kompetenter und en-
gagierter Partner, dem unser Dank gilt.

Wir sind sicher, dass das seit 40 Jahren ge-
wachsene, immer wieder erweiterte Werk, das
den derzeitigen Stand der Technik und des Wis-
sens in der Forst- und Holzwirtschaft wieder-
gibt, ein ebenso aktueller wie verlisslicher Hel-
fer nicht nur in Wissenschaft und Forschung,
sondern auch in der Praxis sein wird.

Der Verlag wiinscht allen Benutzern ein gutes
und erfolgreiches Arbeiten mit dem neuen
Holz-Lexikon.

DRW-Verlag
Leinfelden-Echterdingen, im April 2003



Abbeizen

A

a, 2Temperaturleitfihigkeit.

A, a) Giiteklasse I, #Sortierung und Bewertung
von tropischem Rundholz (gemifl A.T.LB.T.).

b) ASchnittklasse fiir Kantholz.

¢) Kurzbezeichnung im Holzschutz fiir 7 Arsenverbin-
dungen.

d) A/JEWG, innerhalb der Europdischen Gemeinschaft
Giiteklasse fiir Langholz (Stammholz). Gesundes Holz
mit ausgezeichneten Arteigenschaften, fehlerfrei oder
nur mitunbedeutenden Fehlern, die seine Verwendung
nicht beeintrichtigen. #Handelsklassen fiir Rohholz.
[Bn}/Lo/Wﬂi/Hp]

A,  ZAAngstrom.

A 100, nicht mehr genormtes Kurzzeichen nach
der fritheren DIN 68705-1 (1968) fiir Sperrholzver-
leimung, bestindig gegen die Einwirkung von kaltem
und heiflem Wasser, begrenzt wetterbestindige
Verleimung. - Vgl. #Verklebungsklassen. [Sb]

A (A1, A2), ibliche Kurzzeichen gemifs DIN
4076 fir un- und nichtbrennbare Baustofte nach DIN
4102 . #Brandverhalten von Baustoffen. [De]

Aachener Mébel, zusammen mit Liittich war
Aachen seit Beginn des 18. Jh. ein bedeutendes Zent-
rum der Kunstschreinerei. Im Gegensatz zu den damals
vorherrschenden furnierten Mobeln der entsprechen-
den Stilepoche, des Z7Rokoko, wurden die A. und Liitti-
cher Mabel aus massivem Eichenholz im Naturton
verarbeitet. Die feinen Verzierungen mit erhaben ge-
schnitzter Ornamentik weisen jedoch trotz der relati-
ven Schwerfilligkeit der Mgbel auf eine hoch entwi-
ckelte Fertigkeit der Kunstschreiner hin. Vor allem die
oben verglasten Geschirrschrinke sind typisch fiir
diese Mobel. Die A. unterscheiden sich von den Litti-
cher Mébeln durch die typischen Sonderformen wie
ASchreibschrank und #Kabinett; ansonsten sind die
Stilunterschiede gering. Weitere Stilrichtungen 2Mo-
belstile, #Stilepoche. [KI]

AA Holz GmbH, Dienstleistungsunternehmen
des AGesamtverbandes Deutscher Holzhandel e.V.
(GD Holz). [Lo]

Aalto, Hugo Henrik Alvar (1898-1976, Finn-
land), Architekt, der auch in Deutschland durch Bau-
ten (Wohnhaus der Interbau 1955/57 im Hansaviertel
Berlin, Stadttheater Essen, Kulturzentrum Wolfsburg)
und besonders als Entwerfer von Sitzmébeln, Leuchten
u. a. bekannt geworden ist. [KI]

AB, Giiteklasse I/1I, sog. Exportqualitit, #Sortie-
rung und Bewertung von tropischem Rundholz (ge-
miaf A.T.IB.T.). [Bm]

A/B, handelsiibliches Mischsortiment aus Kant-
holzern der #Schnittklassen A und B ohne quantitative
Festlegung deren Anteile innerhalb einer (Liefer-)men-
ge.7Baumkante. [Lo]

Abachi, Obeche, Ayous, Samba, Wawa, (Triplo-
chiton scleroxylon; Sterculiaceae). Westafrika. Bis 20 m
astfreier Stamm mit hohen Wurzelanldufen; oft Kern-
verlagerung. Durchmesser tiber 100 cm. Sehr homogen
gebautes Holz mit hohem Parenchymanteil. Hirn-
schnitt: Holzstrahlen deutlich, wenige grofle Poren,
Wachstumszonen durch Porenhdufung angedeutet.
Radialschnitt: oft streifig durch #Wechseldrehwuchs.

Tangentialschnitt: Parenchym in #Stockwerkbau
(Lupe oder Mikroskop.) 01, um 0,40. Farbe graugelb,
breiter Splint kaum vom Kern unterscheidbar; natiir-
licher Glanz. Trocknung nach #Trocknungsdaten,
Gruppe 1; mit der Trocknung verschwindet unange-
nehmer Geruch des frischen Holzes. Geringe Schwin-
dung, gutes Stehvermogen. Nicht dauerhaft; Kern
ziemlich schwer imprégnierbar. Festigkeiten des wei-
chen Holzes gering, im Verhiltnis zur Rohdichte je-
doch gut. Sehr gut bearbeitbar, wenn nicht offenbar
provenienzbedingte besondere Sprodfaserigkeit auf-
tritt. Verwendung: Sperrholz, Mobelteile, Verpackung,
Musikinstrumententeile, Innenausbau, Flugzeugbau,
Saunabinke, Prothesen usw. [Wa]

Abalé, AEssia.

Abbaubetrieb, auch Strebbetrieb, ist im Bergbau
der Ort der Kohlengewinnung im #Floz, die einen
grofiflichigen Hohlraum hinterldsst, der abgestiitzt
(ausgebaut) werden muss (AStrebausbau). An einer
Kohlenfront bis zu 300 m Lange muss auf 3...5 m Breite
zwischen Kohlenstoff und Versatzgrenze oder Bruch-
kante des nachbrechenden #Hangenden der ausge-
kohlte Raum offengehalten werden. [Sh]

Abbau des Holzes durch Pilze, zum Aufschluss
der Holzsubstanz scheiden die #Hyphen Z#Enzyme
aus, die primir die hochmolekularen chemischen
Hauptbestandteile des Holzes #Cellulose, #Hemicel-
lulose und #Lignin in 16sliche und fiir den Pilz ver-
wertbare Bruchstiicke abbauen. Man unterscheidet
nach der Art der Holzzerstérung in ZBraunfiule,
AWeiflfiule und #Moderfdule. - Der A. bewirkt Ge-
wichtsverlust und Festigkeitsminderung. Braun- und
Weififaulen werden von #Pilzen aus der Klasse der
#Basidiomyceten verursacht, Moderfiule durch Pilze
aus der Klasse der #Ascomyceten oder der #Fungi
imperfecti.

Lit: Weif3, B., Wagenfiihr, A., Kruse, K., 2000: Beschreibung und
Bestimmung von Bauholzpilzen, DRW-Verlag, Leinfelden-Echter-
dingen. [Wf]

Abbeilen,
2Dressen.

Abbeilen des BaumfuBes,
#Fillen, Abs. e). [Hp]

Abbeizen, Bezeichnung fiir das Entfernen von
Lackschichten vom Untergrund. Fiir das A. von Holz-
oberflichen werden Abbeizmittel mit unterschiedli-
chen Zusammensetzungen eingesetzt. Losemittelhal-
tige Abbeizmittel - Losemittel - Ester, Ketone, Glykol-
ether, Glykolester. In Spezialeinstellung sind auch Ab-
beizmittel mit halogenorganischen Verbindungen im
Einsatz, z. B. mit Anteilen von Methylenchlorid. Ab-
beizmittel auf der Basis alkalischer Komponenten
(Laugen) fliissig oder als Pulver zum Selbstauflosen
werden ebenfalls eingesetzt. Durch die Lauge wird
der Anstrich abgelaugt. Einsatz z.B. bei Alkydharz-
anstrichen und Olen. Laubhélzer konnen sich verfir-
ben, Verarbeitungsvorschriften beachten. Thre Zusam-
mensetzung ist so gewéhlt, dass der Lackfilm moglichst
stark anquillt, aber nicht gelost wird. Abbeizmittel sind
i.d. R. dickfliissig und so prépariert, dass das Verduns-
ten der Losungsmittel stark verzogert wird. Dadurch
wird eine lingere Einwirkzeit garantiert, die je nach Art
und Schichtdicke des Lackfilms 10...20 Minuten be-

#Hausbockbekdmpfung, Abschnitt a;

besser: Beischneiden,



Abbinden

tragen muss. Der stark gequollene oder angel6ste Lack-
film wird dann vorteilhaft mit einem Spachtel, bei
empfindlichen Teilen mit einem Holzspachtel, abge-
schoben. Die letzten Reste werden mit einem geeigne-
ten Verdiinnungsmittel abgewaschen. Die beim Abbei-
zen entstehenden Diampfe miissen abgesaugt werden.
Die Luftgrenzwerte am Arbeitsplatz sind einzuhalten.
#Reaktionslacke ergeben einen weitgehend l6sungs-
mittelfesten Lackfilm, der nur mit Spezialabbeizer ent-
fernt werden kann. A. von Polyester-Lacken kann nur
mit Spezialabbeizer erfolgen. Gebrauchlich ist bei Po-
lyester-Lacken auch das so genannte Abbiigeln, bei
dem die Lackschicht durch Infrarotstrahler oder ein-
fach mit dem Biigeleisen erwdrmt wird. Der thermo-
plastische Lackfilm kann dann mit einem Spachtel
leicht abgehoben werden. Die frither fiir die Entfer-
nung von Schellackpolituren und Mattierungen einge-
setzten Abbeizlaugen sind bei neueren Lacksystemen
unwirksam. Auflerdem besteht bei der Verarbeitung
von Abbeizlaugen die Gefahr der Veritzung. A. im
Sinne von Entfernen der Holzbeizen geht nur in zwei
Arbeitsgangen. Zuerst wird die Lackschicht durch A.
griindlich entfernt. Danach wird die Holzbeize mit
salmiakgeisthaltigem Seifenwasser ausgebiirstet und
nachgespiilt. Die restlose Entfernung der Holzbeize
ist nur durch anschlieflendes #Bleichen moglich. [Ha]

Abbinden,

a) Kleben
das Verfestigen der Klebschicht zwischen den zu ver-
klebenden Fuigeteilen (z. B. Holzteilen). Das A. bewirkt
eine Zunahme der #Kohision in der Klebfuge sowie
der #Adhasion zwischen Klebfuge und Fiigeteil und
damit der Festigkeit der Verklebung (#Festigkeitsbil-
dung, #Verklebungstheorie). Mit Erreichen der ma-
ximalen ZKlebfestigkeit ist der Abbindevorgang been-
det, was sehr unterschiedliche Zeiten (Sekunden bis
Wochen) erfordern kann (#Abbindezeit). Das A. kann
bei Raumtemperatur (Kaltverkleben, bis 30 °C) oder
unter Wiarmezufuhr (Warmverkleben), sowie mit oder
ohne zusitzliche Druckanwendung erfolgen.
Das A. beruht entweder auf physikalischen oder che-
mischen Vorgingen: Physikalisches A. erfolgt als reine
Sol-Gel-Umwandlung (#Gel-, #Sol-Zustand), u.a.
durch Abwandern von Dispersions- oder Losungsmit-
teln oder durch Abkiithlung. Physikalisch abbindende
Klebstoffe sind z.B. Glutinleime, Polyvinylacetatkleb-
stoffe, Schmelzklebstoffe und die meisten Polymerisa-
tionsklebstoffe. Zu den chemischen Abbindevorgin-
gen, die auch als #Hartung, Aushirtung oder Vernet-
zung bezeichnet werden, geh6ren Koagulation (Ge-
rinnung), ZPolykondensation und #Polyaddition.
Bei vielen Klebstoffen laufen chemische und physika-
lische Vorginge in zeitlicher Abstimmung nebeneinan-
der, wie bei #Harnstoff-, #Melamin-Harnstoff-,
#Phenol-, AResorcin- Formaldehydharzen, bei #Po-
lyurethanklebstoffen sowie bei #Kasein- und #Blut-
albuminleimen. Chemisch abbindende Klebstoffe wer-
den auch unter dem Sammelbegriff Reaktionskleb-
stoffe zusammengefasst. Vgl. #Fiebrige Phase. [Gr]

b) Zimmerei
AAbbund

Abbindezeit, nach DIN 16920 (1981) die Zeit-
spanne, innerhalb der die Klebung nach dem Vereini-
gen der Fugeteile die fiir eine bestimmungsgemifie

Beanspruchung erforderliche Festigkeit erreicht. Die
A. ist abhidngig von den Fiigestoffen, vom Klebstoff
und von den Verarbeitungsbedingungen (z. B. Struk-
tur, Saugvermogen und Feuchte der Fugeteile, Zusam-
mensetzung und Konzentration des Klebstoffansatzes,
Dicke des Klebstoffauftrags, #Wartezeit, Presstempe-
ratur und -druck, Umgebungsklima). [Gr]

Abbrandgeschwindigkeit, die bei der Priifung
des #Brandverhaltens von Bauteilen abgebrannte oder
verkohlte Schicht je Zeiteinheit, angegeben in mm/
min. Fiir DIN 4102-4 (1994) wurden in Abstimmung
mit ENV 1995-1-2 Rechenverfahren zur Ermittlung
der Mindestquerschnittsabmessungen bei Zug-,
Druck- und Biegebeanspruchung sowie den Kombina-
tionen verwendet. Hierfiir dienen die in der Tabelle
angegebenen Rechenwerte der A. Der Abbrand bzw.
Durchbrand von normalentflammbaren Holzwerk-
stoffen (Baustoffklasse B 2 nach DIN 4102 #Brandver-
halten von Baustoffen) verhilt sich dhnlich wie der
Abbrand von Nadelholz.

Abbrandgeschwindigkeit. Rechenwerte der A. in mm/min
fiir Balken, Stiitzen und Zugglieder

Holzart Form Abbrand-
geschwindigkeit
Nadelholz und Buche Brettschichtholz 0,7
Vollholz 0,8
Laubholz mit Vollholz 0,56

r> 600 kg/m3
aufler Buche

r: Charakteristischer Rohdichtewert der Holzart (5%-Fraktile)

Lit: Kordina, K., Meyer-Ottens, C., 1994: Holz-Brandschutz-Hand-
buch 2. Auflage, DGfH Miinchen. [Sb]

Abbrennen, alter Olfarben- und Lackanstriche
kann mit einer Abbrenn- oder Lotlampe erfolgen.
Diese robuste Arbeitsweise ist nur fir Massivholzer
geeignet. Bei Mobeloberflichen, furnierten Holzern
und Mogbelteilen mit aufgeleimten Rahmen/Schnitz-
ornamenten besteht die Gefahr, dass auch die Leim-
schicht erweicht, wodurch es besonders an Kanten
zum Abl6sen des Furniers kommen kann. Durch das
Erhitzen beim A. werden die Farben- oder Lackschich-
ten so weich, dass man sie hinter der Abbrennflamme
mit einem Stahlspachtel herunterschieben kann. Das
Verfahren eignet sich nur fiir ebene Flichen. Profile
und Schnitzereien miissen abgebeizt werden (#Ab-
beizen). Heute werden teilweise fir das A. auch Ag-
gregate mit Heiflufterzeugung verwendet. [Ha]

Abbund, zimmermannsméfiige Bearbeitung von

Bauschnittholz (auch #Brettschichtholz (BSH), selte-
ner Baurundholz) auf dem Zimmerplatz oder in der A.-
halle (frither auch direkt neben der Baustelle). A. um-
fasst simtliche Arbeitsginge vom #AAufreifien bis zur
Herstellung der einbaufihigen Holzer eines Holztrag-
werkes. Die hiufigsten Arbeitsginge sind das Schnei-
den der Holzer auf die erforderliche Lange (= Ablan-
gen) und das Einarbeiten der Holzverbindungen
(#Holzverbinde).
Beim handwerklichen (praktischen) A. wird die Holz-
konstruktion auf dem #Reiflboden (Schniirboden,
AAbschniiren) in natiirlicher Gréfle aufgezeichnet (=
aufgerissen), um die genauen Langen und Anschnitte
der einzelnen Holzer zu bestimmen.



Abdampfausnutzung

Beim rechnerischen A. werden diese geometrisch be-
rechnet (heute meist auf dem PC unter Verwendung
von A.-programmen).
Beim maschinellen A. mit ZAbbundmaschinen kann
bei geeigneter Kombination der Einzelmaschinen un-
ter Verwendung von Fithrungs- und Ablingvorrich-
tungen in A.-straflen das Aufreiflen oft entfallen. Im
Gegensatz zur #Zulage, wo die Holzer zum A. einbau-
getreu ausgelegt werden, bezeichnet man die zuvor
angegebenen A.-methoden auch als ,A. nach Maf3“.
[Ro]

Abbundmaschinen, Maschinen zur zimmer-
mannsméfligen Bearbeitung (#Abbund) des Holzes

Abbundmaschinen, Bild 1. CNC-Bearbeitungszentrum
K 2. Bild: Hundegger, Hawangen.

Abbundmaschinen, Bild 2. Erst mit der neuesten Ge-
neration von A. ist die automatische Fertigung von
Schwalbenschwanz-Verbindungen wieder wirtschaft-
lich. Bild: Hundegger, Hawangen.

Abbundmaschinen, Bild 3. Beispiele fiir die vielfiltigen
Bearbeitungsmaéglichkeiten von A. Bild: Hundegger,
Hawangen.

zur Herstellung von Dachkonstruktionen (#Dach-
stuhl, #Binder) und andere Holzbauteile (#Holzbau).
Hierbei handelt es sich meist um CNC-Bearbeitungs-
zentren mit Kreissige-, Frds- und Bohraggregaten
(Bild 1) zur Herstellung von zimmermannsiiblichen
Holzknotenpunkten, wie Quer-, Gehrungs- und Schif-
terschnitten (#Schiftung), sowie Versitze, Verblattun-
gen, Zapfen u.a. (#Holzverbande).

Die ilteren A. besitzen meist die gleiche Grundkon-
struktion: SchweifSkonstruktionen mit vielen Einzelag-
gregaten (bis zu 12) und nur ein Aggregat/Achse be-
arbeitet, wihrend ein weiteres Aggregat auf Bearbei-
tungsposition vorpositioniert. Das Werkstiick wird in
der jeweiligen Bearbeitungsposition von Spannern
(horizontal und vertikal) fixiert. Jedes Aggregat ist
speziell fiir bestimmte Bearbeitungen/Holzknoten-
punkte konzipiert. Fiir die zimmereiiiblichen Stan-
dardbearbeitungen wurden relativ frith Halbautoma-
ten oder auch schon Vollautomaten mit Werkstiick-
handhabung (meist formschliissig) entwickelt.

Die Kombination von A. mit Hobelautomaten und
Transporteinrichtungen (Aufgabe- und Ubergabe-
querforderer, Rollen- und Gleitbahnen etc.) wird als
Abbundanlage oder Abbundstrafle bezeichnet. In der
Grundkonzeption besteht eine altere Abbundanlage
aus einer Fithrungsbahn mit Laufwagen, hinter der
verschiedene, jeweils fiir einen Arbeitsschritt einge-
richtete Aggregate angeordnet sind. Neuere Abbund-
anlagen und -straflen sind frei programmierbare, voll-
automatische CNC-Bearbeitungszentren, die nur noch
aus einer Kombination von wenigen Aggregaten (meist
vier Stick: Untertischschwenkkappsage, Universal-
frise und zwei Werkzeugschlitten fiir vertikale bzw.
horizontale Werkzeuge wie Bohrer, Schlitzgarnitur,
Friser etc.) bestehen. Bei der Bearbeitung sind bis zu
vier Freiheitsgrade moglich (Transportsystem mit je-
weiligem Bearbeitungsaggregat notwendig). Die Werk-
zeuge konnen frei definierte Bahnen fahren. Der Ab-
lauf ist vollautomatisch, optimiert auf rationellen
Durchlauf und individuelle Maschinenausstattung
(mannlose Fertigung). Heute ist die Dateniibernahme
von Abbund- oder CAD-Programmen (CAD-CAM-
Kopplung, #7CAD, ACAD-CAM-System) Standard.
Die Maschinen sind hochflexibel, einsetzbar vom Zu-
schnittautomaten iiber zimmereiiiblichen Abbund,
Leimholzbearbeitung, Blockhaus- und Chaletbau bis
hin zur Rundholzbearbeitung fir Massivholzhduser
und Spielgeritebau sowie Wintergarten- und Treppen-
bau.

Lit: Feder, H., 1984: Anforderungen an moderne Abbundanlagen.
HZ Nr. 74/75,$.1136. [Ro]

A-, B-, C-Zustand, iltere, vor allem im engli-
schen Sprachraum (A-, B-, C-Stage) noch verwendete
Bezeichnungen fiir den Resol-, Resitol- und Resit-Zu-
stand bei der Hartung von #Phenol-Formaldehydhar-
zen. [Gr]

Abdampfausnutzung, bei Dampfkraftmaschi-
nen wird nur ein Teil der im Brennstoff enthaltenen
Wirmeenergie in mechanische Arbeit (Kraft) umge-
wandelt, ein erheblicher Teil geht als Abdampf ver-
loren. Z. B. betrigt die Ausbeute an mech. Arbeit aus
der eingesetzten Energie bei Lokomobilen (# Wirme-
kraftmaschinen) 13...20%, bei Dampfmotoren 15...



Abdecken

25% und bei Turbinen bis etwa 30%. A. wird energe-
tisch giinstiger, wenn der Dampfanfall von vornherein
so gering wie moglich gehalten wird. Die im Abdampf
enthaltene Wirmeenergie kann als Prozesswiarme
(#Holztrocknung, #Dampfen) und zur Raumheizung
fast vollstindig genutzt werden. Damit kann A. die
Gesamtenergiekosten eines Betriebes erheblich sen-
ken. Bei geeignetem Umfeld bietet sich auch die externe
Nutzung tiber Wirmenetze an (#Nahwirmeversor-
gung, AFernwirmeversorgung). Die betriebliche A.
z. B. fiir die Holztrocknung ist nur bei Verdunstungs-
trockenanlagen moglich, denn #Hochtemperatur-
trocknung tber 100°C, Heifldampftrockner und
#Furniertrockner erfordern Hochdruckdampf. Zum
direkten Dampfen muss der Abdampf sorgfiltig entolt
werden (Olabscheider). Bei Riickfithrung in den
Dampfkessel wird der Dampf vorher zu Wasser kon-
densiert, was bei nicht vorgenommener A. zu gréfieren
Energieverlusten fiihrt. [Ma]

Abdecken, erster oder zweiter Schnitt am Sage-
block beim Einschnitt mit dem #Horizontalgatter. Als
Aufdecken auch erster Schnitt an der ZFurniermesser-
maschine. [So]

Abdecken der Schnittholzstapel, Schutz gegen
Sonne und Regen bei hoherwertigen Sortimenten, ei-
gentlich ,,Zudecken, Schiitzen der Stapel.“ (#Freiluft-
trocknung, #Schuppentrocknung). Diese zusitzliche
Pflegemafinahme macht sich in allen Fillen bezahlt,
sie verhindert Rissbildung und Verfirbungen. Nicht
gegen Niederschlige und Sonne geschiitztes Schnitt-
holz leidet vor allem leicht in der Farbe, was besonders
fiir Kiefer (#Bldue), Eiche und andere empfindliche
Holzarten gilt. Ob zum A. Schutzdicher aus Brettern
(Bild 1), Blechen oder wetterfeste Dachtafeln, die sich
zu Dichern zusammensetzen lassen, genommen wer-
den, ist gleichgiiltig. Entscheidend ist, dass die Décher
ausreichende Schutzwirkung gewiéhrleisten; sie miis-
sen vor allem regendicht und sturmfest sein.

A. mit #Plastikfolien oder Planen ist zwar einfach,
doch ist zu beriicksichtigen, dass die Luftbewegung
im Stapel durch die luftundurchlassigen Folien leicht
so behindert werden kann, dass selbst Holz, das sich in

Abdecken der Schnittholzstapel, Bild 1. Einfache Aus-
fiihrung einer Stapelabdeckung aus Trapezblechen
(Pultdach) mit Sturmsicherung. Je nach ortlichen
Windverhiltnissen muss die Verankerung mit Draht
ggf. in niedrigere Brettlagen verlegt werden. Man
beachte den Freiraum iiber der obersten Brettlage des
Stapels und die Dachiiberstdnde. Bild: U. Lohmann.

Abdecken der Schnittholzstapel, Bild 2. Schnittholzpa-
kete mit Planen abgedeckt. In einem skandinavischen
Sagewerk zum Versand bereitgestellt. Bild: T. Triibs-
wetter.

Gleichgewichtsfeuchte mit der Auflenluft befindet,
Schaden leiden kann (Schwitzwasserbildung bei Tem-
peraturschwankungen). Bei noch nicht lufttrockenem
Holz ist die Schadengefahr weit grofler; hier kann sich
im Stapel ein wahres Treibhausklima fiir die Entwick-
lung von Holz zerstérenden und verfirbenden Pilzen
bilden. Das A. muss so erfolgen, dass die Moglichkeit
einer ausreichenden Luftbewegung im Stapel gewéhr-
leistet bleibt. [Tr]

Abdomen, Hinterleib der #Insekten. [Un]

Abdunsten, nach dem Auftrag von fliissigen
Lackmaterialien tritt als erste Phase die sog. Abdunst-
phase auf. Das heifit, die organischen Losemittel/Was-
ser verdunsten auf Grund des Dampfdrucks bei Raum-
temperatur und verfestigen den fliissigen Lackfilm. Bei
Holzuntergriinden muss die Abdunstzeit so bemessen
sein, dass Luft aus den Holzporen und Mikrohohlrdu-
men entweichen kann, da es sonst zu eingeschlossenen
Blasen fiihrt. Die Abdunstung von Losemitteln aus
dem fliissigen Lackfilm kann durch Temperatur - ab-
gestuft ansteigend - beschleunigt werden. Bei dem
Losemittel Wasser gibt es neue Vortrockenaggregate
z.B. Hydrex-Trockner, NIR-Trockner, Mikrowellen-
Hochfrequenztrockner. [Ha]

Abendlidndischer Lebensbaum,  #Lebensbaum.

Abfallbeseitigungsgesetz,  #Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetz

Abfille, bewegliche Sachen, deren sich der Besit-
zer entledigen will oder deren Verwertung, Behand-
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lung oder #Beseitigung im offentlichen Interesse ge-
boten ist. Der Besitzer von A. hat die Pflicht, diese nach
den Bestimmungen des #Kreislaufwirtschafts- und
Abfallgesetzes und seinen Durchfiihrungsverordnun-
gen einer ordnungsgemiflen AEntsorgung zuzufiih-
ren. [Ma]

Abfille der Holzindustrie, im engeren Sinne bei
der Be- und Verarbeitung von Holz anfallende Produk-
tionsabfille, im weiteren Sinn auch andere Materialien
wie z. B. Rickstande von Klebstoffen, Holzschutzmit-
teln u. & m. Die Zusammenstellung der gewerblichen
Abfille nach Art erfolgt tiber den #Abfallkatalog. Ab-
falle sind gemifd den Anforderung des #Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes zu entsorgen. Da die meis-
ten Holzabfille einer stofflichen oder energetischen
Verwertung zugefithrt werden und einen positiven
Marktwert haben, ist die Anwendung des Abfallbe-
griffs strittig; dies gilt besonders fiir #Sigenebenpro-
dukte. [Ma]

Abfallentsorgung, #Entsorgung.

Abfallholz, forstliches A., besser: Restholz, zihlt
teilweise zu den #Holznebensorten, die auf #ANeben-
nutzungen verbucht werden. Es handelt sich um Holz-
stiicke, die bei der Fillung anfallen, abgebrochen oder
abgeschnitten und unter 1 m lang sind. [Hp]

Abfallkatalog, Zusammenstellung von gewerb-
lichen Abfillen nach Arten, auch bei Holz (Tabelle).
Den Abfallarten wird eine Schliisselnummer zugewie-
sen. Die Einstufung entweder als tiberwachungsbe-
diirftiger Abfall zur Verwertung oder als besonders

Abfallarten der Holzwirtschaft mit EAK-Schliisseln und
Zuordnung

EAK Bezeichnung BU UV
Schliissel
03.. Abfille aus der Holzverarbeitung X

und der Herstellung von Zellstoffen,
Papier, Pappe, Platten und Mébeln

0301.. Abfille aus der Holzbearbeitung X
und der Herstellung von Platten und
Mabeln

030103 Spéne, Abschnitte, Verschnitt von X
Holz, Spanplatten und Furnieren

0302.. Abfille aus der Holzkonservierung X

030201 halogenfreie organische Holz- X
konservierungsmittel

030202 chlororganische Holzkonservierungs- X
mittel

030203 metallorganische Holzkonservie- X
rungsmittel

030204 anorganische Holzkonservierungs- X
mittel

061301 anorganische Pestizide, Biozide und X
Holzschutzmittel

150103 Holz X

150199D1 Verpackung mit schiddlichen Verun- X
reinigungen

1702.. Holz, Glas und Kunststoff X

170201 Holz X

170299D1 Holz, Glas und Kunststoff mit X
schidlichen Verunreinigungen

200107 Holz X

BU = Besonders iiberwachungsbediirftige Anlage
UV = Uberwachungsbediirftige Abfille zur Verwertung

iberwachungsbediirftiger Abfall regelt die #Entsor-
gung. Der nationale A. des ZALAGA wurde durch einen
Europiischen A. (EAK) abgelost. Die Gefihrlichkeit
von Abfillen wird durch die #Abfallverzeichnis-Ver-
ordnung geregelt. [Ma]

Abfallschwarten, #Schwarten.

Abfallverbrennungsanlagen-Verordnung,

17. Bundes-Immissionschutzverordnung; Verordnung
iiber Verbrennungsanlagen fiir Abfélle und dhnliche
brennbare Stoffe vom 23.11.1990, zuletzt gedindert am
3.5.2000. Die A. wird derzeit der Europidischen Abfall-
verbrennungsrichtlinie angepasst. Gilt im Bereich der
Holzwirtschaft fiir Holzbrennstoffe, sofern diese Holz-
schutzmittel enthalten. Sie gilt auch fiir Holz oder
Holzreste mit Beschichtungen aus halogenorganischen
Stoffen. Die Emissionsgrenzwerte liegen deutlich unter
den Werten der #TA Luft und der 13. BImSchV
(AGrofifeuerungsanlagen-Verordnung). Die A. enthilt
ausfiihrliche Bestimmungen fiir den Betrieb, die Feue-
rungsbedingungen, die Messung und Uberwachung
der Anlagen. Bei genehmigungsbediirftigen Feue-
rungsanlagen nach 1.2 des Anhangs der 4. BImSchV
(sog. Regelfeuerungen), die mit nicht mehr als 25% der
Feuerungswiarmeleistung mit Abfillen oder anderen
brennbaren Stoffen betrieben werden, gilt die sog.
Mischfeuerungsregel. Die Verordnung ist aus Sicht
der Holzwirtschaft nicht unstrittig, da sie sich sehr
eng an den Bedingungen bei Miillverbrennungsanla-
gen (AMVA) ausrichtet und dabei die spezifischen
Gegebenheiten von Holzfeuerungsanlagen aufler
Acht lasst. [Ma]

Abfallverwertung, frither gebriuchliche Be-
zeichnung fiir die im ZKreislaufwirtschafts- und Ab-
fallgesetzes eingefithrten Oberbegriff Verwertung. Eine
Verwertung der in den einzelnen Sparten der Holzbe-
und -verarbeitung sowie im Wald anfallenden Mengen
an Holzresten aller Art (mit unterschiedlichen Formen
und Abmessungen) ist gegeben, siche auch #Abfille
der Holzindustrie, #Schlagabraum. [Ma]

Abfallverzeichnis-Verordnung, Verordnung
iber das Europdische Abfallverzeichnis (AVV) vom
1.1.2002. Die AVV setzt die Uberwachungsbediirftig-
keit von Abfillen anhand von 14 Gefahrlichkeitskrite-
rien gemidfd der Entscheidung der Kommission der
Européischen Gemeinschaften vom 3. 5. 2000 in deut-
sches Recht um. Gefihrliche Abfille werden danach
durch ein (*) gekennzeichnet. Eine erste wissenschaft-
liche Auswertung zeigt, dass danach von den #Abfillen
der Holzindustrie vornehmlich Riickstinde von Holz-
schutzmitteln und anderen gefihrlichen Stoffen sowie
Altholzer, impragniert mit ASteinkohlenteerdl oder
intensiv behandelt mit Holzschutzmitteln auf Arsen-
und Quecksilberbasis als Monosortimente betroffen
sind. [Ma]

Abfangung, #Auswechslung.

Abfasen, #Fase.

AbfG, Abfallbeseitigungsgesetz, wurde im Jahr
1996 durch das #Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-
setz ersetzt. [Ma]

Abfuhr des Rohholzes, Transport des aufberei-
teten Rohholzes durch einen Unternehmer im Auftrag
des Kaufers mit Kraftfahrzeugen auf Holzabfuhrwegen
oder Waldstralen zum Bearbeiterbetrieb, Versand-
bahnhof oder zu einem anderen Lagerplatz einschlief3-



Abfuhrplatz

Abfuhr des Rohholzes. Sattelzug mit hohenverstell-
baren Rungen und Bordkran. Bild: MAN.

lich Auf- und Abladen. Das vorausgehende #Riicken
des Holzes aus den Bestidnden an die Lkw-befahrbaren
Waldwege und Straflen ldsst im Allgemeinen der Wald-
besitzer durchfiihren. Ein gut ausgebautes Waldwege-
netz erleichtert die A. und fordert den Verkauf des
Holzes. Gemafd den deutschen Bestimmungen darf
der Transport eine Maximallast von 40 Tonnen und
eine Maximalldnge des Holzes von 21 m nicht {iber-
steigen. [Hp]

Abfuhrplatz, ZGanterplatz.

Abfuhrschein, Holzzettel, Holzabgabeschein, er-
hélt der Rundholzkdufer nach erfolgter Bezahlung
(Quittung) oder Sicherstellung des Kaufpreises. Erst
mit Aushindigung des A. geht das Eigentum am ge-
kauften Holz auf den Kaufer iiber. Der A. ist daher
Ausweis fiir die Ubereignung des Holzes und zugleich
fiir die Berechtigung (Erlaubnis) zu dessen Abfuhr, bei
Teilzahlung nur fir den geleisteten Teilbetrag. Die Auf-
teilung bzw. Zerlegung in Teilbetrige der Kaufsumme
muss vom Kéufer beantragt werden und bedarf beson-
derer Genehmigung. Der A. enthilt die genaue Be-
zeichnung des gekauften Holzes (Nummern), dessen
Lagerort, Menge und Sorten sowie die Abfuhrfrist.
Hiufig ist der A. eine Kopie des Kaufvertrages mit
rotem Schrigstrich. [Hp]

Abfuhrtermin, fiir Rundholz, wird in den beson-
deren Verkaufsbedingungen im Kaufvertrag als letzter
Termin festgelegt, zu dem das gekaufte Holz vom
Waldlagerort entfernt sein muss. Der Termin kann
auf Ansuchen des Kéufers verldngert werden. Bei Ab-
fuhrversiumnis treten die in den Allgemeinen #Ver-
kaufs- und Zahlungsbedingungen hierfiir vorgesehe-
nen Folgen ein. [Hp]

Abgangsstation, Versandort bei Eisenbahnver-
sand. #Frei Waggon. [Lo]

Abgasreinigung bei Feuerungsanlagen, vorge-
schrieben durch die Forderungen des Bundesimmis-
sionsschutzgesetzes (#BImSchG), alle nach dem Stand
der Technik moglichen Mittel der Emissionsminde-
rung einzusetzen. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen
verschiedener #Bundes-Immissionsschutzverordnun-
gen. Bei #Kleinfeuerungsanlagen fiir Holz in der Holz-
industrie gilt die Verordnung fiir nicht-genehmigungs-
bediirftige Feuerungsanlagen (1. Bundes-Immissions-
schutzverordnung  #Kleinfeuerungsanlagen-Verord-

nung). Sie regelt die Art der zugelassenen Brennstoffe
und legt Emissionswerte fir Staub und Kohlenmo-
noxid fest. Groflere Feuerungen (ZVerbrennungs-
anlagen fiir Holz) fallen in den Bereich der Verord-
nung fir genehmigungsbediirftige Anlagen (4. Bun-
des-Immissionsschutzverordnung) und unterliegen
den Anforderungen der #TA Luft. Ab einer Feue-
rungswirmeleistung von 50 MW gilt die 13. Bundes-
Immissionsschutzverordnung (#Grofifeuerungsanla-
gen-Verordnung), bei Einsatz von Brennstoffen mit
Holzschutzmittelbehandlung und mit halogenorgani-
sche Beschichtungen ist die 17. Bundes-Immissions-
schutzverordnung (#Abfallverbrennungsanlagen-Ver-
ordnung) anzuwenden. Diese Verordnungen begren-
zen zusdtzlich die Emissionen fir organische Stoffe,
Schwefeloxid, Stickstoffoxide ZANOy sowie #Halogen-
wasserstoffe, bei Anlagen der 17. BImSchV kommen
#Dioxine und ASchwermetalle hinzu.
Emissionen an Kohlenmonoxid und organischen Stof-
fen werden durch primére Mafinahmen, d. h. geeignete
Konstruktion und optimierten Anlagenbetrieb er-
reicht. Auch Stickstoffoxide lassen sich bei Feuerungs-
anlagen teilweise mittels Primdrmafinahmen vermin-
dern, z. B. gestufte Luftzufuhr. Fiir die Minderung der
anderen Schadstoffe sind vornehmlich Sekunddrmaf3-
nahmen (ASNCR-Verfahren), d.h. eine Abgasreini-
gung mittels technischer Einrichtungen erforderlich.

a) Abgasentstaubung
Bei kleineren Feuerungsanlagen werden zur Entstau-
bung Absetzkammern und #Fliehkraftabscheider
(Zyklone) eingesetzt, bei grofieren Anlagen AE-Filter
und ZAGewebefilter. Absetzkammern werden vor-
nehmlich zur Vorentstaubung genutzt, mit Fliehkraft-
abscheidern sind Emissionswerte bis etwa kleiner
100 mg/m3 erreichbar. E-Filter ermoglichen Emis-
sionswerte bis kleiner 20 mg/m3, Gewebefilter bis klei-
ner 5 mg/m3. Gewebefilter eignen sich in Verbindung
mit der #Trockenadsorption auch zur Abscheidung
von Schwefeloxiden, Halogenwasserstoffen, Schwer-
metallen und Dioxinen.

b) Abgasentschwefelung
ist bei Holzfeuerungen nur erforderlich, wenn als Ko-
Brennstoffe schwefelreiche Materialien wie Kohle,
Braunkohle oder schweres Heiz6l eingesetzt werden.
Die Verminderung des Gehalts an Schwefeldioxid SO,
erfolgt durch drei Verfahren: Beim Nassverfahren wird
SO, mit Kalkmilch aus dem Abgas herausgewaschen
und zu Gips (#REA-Gips) umgesetzt. Beim Sprithab-
sorptionsverfahren wird die Waschfliissigkeit in den
Abgasstrom gebracht und das Reaktionsprodukt mit
Gewebe- oder mit Elektrofiltern abgeschieden. In jiin-
gere Zeit wird als Alternative die Trockenadsorption

Mogliche Minderung der Stickstoffoxidemissionen bei
Holzfeuerungsanlagen unter optimalen Betriebsbedin-
gungen

Mafinahmen NO,-Minderungen
Abgasriickfithrung bis 10%
Luftstufung, 2fach bis 60%
Luftstufung, 3fach bis 70%
SNCR-Verfahren bis 80%
SCR-Verfahren bis 90%
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eingesetzt. Bei der Entschwefelung werden dem Abgas
neben SO, auch weitere Verbindungen, z. B. des Fluors
und des Chlors, entzogen.

c) Abgasentstickung
Bei der Minderung der Stickstoffoxide (NOy) wird
unterschieden in primére und sekundére Mafinahmen.
Primare Mafinahmen sind die Abgasriickfithrung und
die gestufte Brennluftzufuhr. Besonders effektiv aber
auch aufwendig sind sekundédre Mafinahmen der Re-
duktion durch Zugabe von Ammoniak oder Harnstoff
zum Abgas nach dem SNCR-Verfahren oder dem
ASCR-Verfahren. Erreichbare Minderungen sind in
der Tabelle aufgelistet.
Lit: Baumbach, G. et al. 1997: Luftverunreinigungen aus gewerbli-
chen und industriellen Biomasse- und Holzfeuerungen. Ecomed-
Verlag, Landsberg/Lech.
Marutzky, R., Seeger, K. 1999: Energie aus Holz und anderer Bio-
masse. DRW-Verlag, Stuttgart.
Nussbaumer, Th. 1997: Primir- und Sekundirmafinahmen zur
Stickoxidminderung bei Holzfeuerungen. In R. Marutzky (Hrsg.):
Moderne Feuerungstechnik zur energetischen Verwertung von Holz
und Holzabféllen. Springer VDI Verlag, Diisseldorf [Ma]

Abgebot, absteigender Verstrich, Abstrich, ein

in Deutschland wenig, in Frankreich dagegen allge-
mein angewendetes Verfahren bei Versteigerung von
Rundholz (#Verkaufsverfahren fiir Rohholz) mit fal-
lenden Geboten (Gegensatz #Aufgebot, Aufstrichver-
fahren).
Die Verkaufseinheit (#Los usw.) wird vom Verkiufer
beim ,Aufwerfen® (nihere Angaben zu Holzart,
Menge, Sorte) zu einem Preis (Aufwurfpreis oder
auch Taxe genannt) ausgeboten, den voraussichtlich
kein Kdufer zu zahlen gewillt ist. Der ausgebotene Preis
wird dann vom Verkaufer solange vermindert, bis ein
Kaufinteressent ,angenommen® ruft, oder der Verkiu-
fer das Los zuriickzieht. Eine nachtrégliche Erhéhung
des Gebots ist hier unmdoglich, denn mit dem Zuruf
»angenommen® ist das Bieten beendet. Das Verfahren
wurde frither als Kampfmittel gegen #Ringbildung der
Kéufer bisweilen angewendet. [Hp]

Abgeflachter Holzschwamm, #Lackporling, ab-
geflachter.

Abgelagert, nicht festgelegter Begriff fiir Schnitt-
holz, fiir das auf Grund langerer Lagerung (Dauer
umstritten) angenommen wird, dass keine wesentli-
chen Anderungen der Holzeigenschaften mehr auftre-
ten (AFeuchtebegriffe (Holz), #Feuchteeinfluss auf
Holzeigenschaften). [Sb]

Abgestorbene Biume, #Diirrstinder.

Abgratung, #Gratsparren und Kehlsparren.

Abhebefestigkeit, ein Mafl fiir die Festigkeit der
Oberflichenschicht von flachgepressten Holzwerk-
stoffen. Die A. ist ein wichtiges Kriterium fiir die Halt-
barkeit von Beschichtungen, z.B. Furnieren, Filmen,
Pressschichtstoffen auf Flachpressplatten. Priifung der
A. nach DIN EN 311 (2002). [Sb]

Abhieb, Trennungsstelle des Baumschaftes vom
Stock. [Hp]
Abholzigkeit, eine der AGiitekriterien bei Roh-

holz; nach DIN EN 844-8 (1997) Abnahme des Durch-
messers mit der Hohe des Stammes oder der Linge des
Schaftes. Jeder Baumstamm ist abholzig, somit ist der
Begriff ,,vollholzig“ (siehe unten) relativ zu verstehen
als geringe A.

Messung bei Langholz: Differenz zwischen den Durch-
messern im Abstand von 1 m der beiden Enden (in cm,
nach unten abgerundet) geteilt durch die in m mit einer
Dezimalstelle ausgedriickte Entfernung zwischen den
Durchmessern. Das Ergebnis ist die A. in cm mit einer
Dezimalstelle pro m Linge.

Messung nach DIN EN 1310 (1997): Der Durchmesser
ist jeweils mindestens 5 cm von den Stammenden ent-
fernt (bei einem Erdstamm 1 m vom stirkeren Ende
entfernt) zu messen. Das Ergebnis ist als Differenz der
zwei Durchmesser in cm geteilt durch den Abstand in
m der Messpunkte anzugeben. Liegt an der (den) vor-
gesehenen Messstellen eine offensichtliche Abwei-
chung vom normalen Stammdurchmesser vor, so ist
5cm davon entfernt am regelméafiigen Teil des Rund-
holzes zu messen.

Ein genaues Sollmaf3 fiir eine bei den verschiedenen
Giiteklassen (#Handelsklassen fiir Rohholz) zulissige
A. ist nicht leicht festzulegen, da der Stamm in den
unteren Metern meist stirker, im Hauptteil des Schaf-
tes mafig, im Bereich der Krone und stirkeren Aste oft
sprunghaft abnimmt. Als Anhalt kann folgende
Durchmesserabnahme gelten: Giiteklasse A: ,,vollhol-
zig", dies ist A. bis 1 cm/m bei Nadelholz, bis 2 cm/m
bei Laubholz ohne Beriicksichtigung des Wurzelanlau-
fes; Giiteklasse B: ,normal abholzig®, dies ist A. von
1...2 cm/m bei Nadelholz und 2...3 cm/m bei Laubholz
ohne Beriicksichtigung des Wurzelanlaufes; Giiteklasse
C: ,abholzig®, dies ist A. von mehr als 2cm/m bei
Nadelholz und mehr als 3cm/m bei Laubholz. -
#Formzahlen. [Hp/Lo]

Abholzung, im Allgemeinen Kahlabtrieb eines
Waldes oder Waldbestandes, #Kahlschlag. [Hp]

Abietinsiure, im Balsam von #Koniferen vor-
kommendes Diterpen, #Terpene und Terpenoide, Abs.
¢), AHarze. [Fa]

Abiotische Schadursachen, Schadeinfliisse an
Waldbdumen durch die unbelebte Natur, beispiels-
weise Sturm, Wind, Diirre, Hitze und Sonneneinstrah-
lung, Frith-/Spétfrost, Schnee, Hagel, Brand und Luft-
verunreinigungen. Oft fithren nicht die einzelnen Ur-
sachen zu einem Absterben der Biaume, sondern zu
einer Schwichung des allgemeinen Gesundheitszus-
tands. Die Biume werden anfillig fiir den Befall durch
Krankheitserreger oder Insekten. Z#Biotische Schadur-
sachen [Wh]

Abkanten, Abkoppen, Spranzen, das Brechen
(Weghauen bzw. Abrunden) der scharfen Kanten am
unteren und evtl. oberen Querschnitt von Stammbholz,
vor allem bei der Holzarbeit im Hochgebirge. Damit
soll beim Transport bergab ein Einreiflen der Stimme
vermieden werden. Die hier schief abgekantete Fliche
wird auch Spranz genannt (#Fillen). Regional wird
auch das Abtrennen der Baumkanten an unbesdumten
Brettern als ,,Abkanten® bezeichnet (#Besiumen).
[Hp]

Abkappen, Kappen, rechtwinkliges Abségen von
AStammendscheiben vor dem Ablingen von Rund-
holz (Bild 1); bei Schnittholz erster Schnitt am Brett
oder Bretterstapel (Bild 2). Kapp-, Schmutzscheiben,
Kappstiicke gehoren zum #Stiickrestholz. A. erfolgt
mit Hilfe von #Kreissigemaschinen oder #Kettensi-
gen. [So]

Abkommen von Lomé, AAKP-Linder



Abkoppen

Abkappen, Bild 2. Kappschnitt durch Kettensige am
Bretterpaket, erster Schnitt vor dem Ablingen. Bild:
Holtec.

Abkoppen, 7 Abkanten.

Abkiirzsagen, Vielblatt-, ATrimmer

Abladegeschift, ein Kaufvertrag ilber Ware, die
auf dem Seeweg von einem iiberseeischen Hafen (Ab-
ladehafen) nach einem vorgegebenen Bestimmungs-
hafen ,,abzuladen® und in Form des sie vertretenden
ZAKonnossements zu liefern ist. [Bm]

Abladepolter, #Polter zur Aufnahme des ange-
lieferten Rundholzes im Sidgewerk. [So]

Ablader, im Wortsinn derjenige, der im Export-
land das Exportgut am Transportmittel (Schiff) abladt.
Der A. ist auf jeden Fall der Ausfiihrer. Er kann Expor-
teur (auf das Geschift spezialisiert), aber auch Produ-
zent (Holzexploitant, Hersteller etc.) sein. — In Fach-
kreisen (Importeuren, Maklern, Agenten) gibt hiufig
allein schon der Name eines A. Auskunft iiber den
Qualititsstandard und die damit verbundene Preiska-
tegorie der gehandelten Ware (Einflussfaktoren u.a.:
Standort/Holzbeschaffenheit, Betriebsausstattung,
Produktionskapazitit und -methoden). Siehe auch
2AMirk. [Bm]

Abldangen, Schneiden des Rund- oder Schnitt-
holzes auf bestimmte Lingen. Bei der Ausformung
von Rundholz im Wald erfolgt das A. unter Beriick-
sichtigung der Verwendung bzw. der Giiteklassen. Es
soll aber die Regel gelten, dass, besonders beim Nadel-

holz, nutzholztaugliche Stimme mdglichst in ganzer
Lange zum Verkauf kommen. Durch unzweckmafliges
Querschneiden im Wald wird die hochstmdogliche Aus-
nutzung ungiinstig beeintrichtigt; auch das #Gesund-
schneiden muss, vor allem bei Kiefern-Wertstimmen,
mit zurtickhaltender Vorsicht und Uberlegung ge-
handhabt werden. Gar nicht selten geht dabei ein fiir
die Gewinnung astreiner Seitenbretter wertvoller
Stammteil (mit geringer Herz- oder Stockfdule) ver-
loren.

A. des Rundholzes im Sigewerk geschieht entspre-
chend der benétigten Lingen unter Berticksichtigung
einer hochstmoglichen Ausbeute (#Rundholzeintei-
lung, #Ausbeuteoptimierung) mit Motor-Kettensigen
oder #Kappsidgen bzw. AStammgquersigen (#Rund-
holzplatz). A. von Schnittholz wird mit Kappsdgen
(#Kappen) durchgefiihrt. [Hp]

Ablingsdgen, -a) #Kreissigemaschinen (Holz-
bearbeitung), oft in Form von Pendelsigen, zum Auf-
teilen von Rund- und Schnittholz in Lingen nach Liste
mit nur einem Schnitt je Hub, jedoch auch mit zwei
(Doppelabkiirzsigen) oder mehreren Aggregaten,
dann speziell auf den Zweck zugeschnitten
(#Trimmer, dort Bild). - b) Kettensdgen mit schwen-
kendem Schwert als #Stammgquersédgen, aber auch
zum Aufteilen oder #Abkappen von Schnittholz im
Paket. [So]

Ablangschnitt, bei der vorgesehenen Linge ge-
fithrter Trennschnitt, der beim Stammbholz rechtwink-
lig zur Langsachse, beim Schnittholz rechtwinklig zu
den Langskanten und bei unbesaumter Ware zur Brett-
mittellinie gefiihrt wird. Bei Buchenstammbholz im
Wald ist der A. zur Verringerung der Gefahr des Auf-
reiflens beim Abtrennen von Zwieselenden im AZwie-
sel zu fihren. [Hp]

Ablauforganisation, bestimmt raumliche und
zeitliche Anordnung von Arbeitsaufgaben in Arbeits-
prozessen. Damit werden Arbeitsinhalte, -umfinge
und -anforderungen festgelegt. Beispiele fiir A. sind
die AFlieffertigung und die AWerkstittenfertigung.
[Ka]

Ablauge, bei der #Zellstofferzeugung die am
Ende einer Kochung von dem Faserstoff abgetrennte,
verbrauchte Kochlauge bzw. -sidure. Aufler den zum
Aufschluss verwendeten anorganischen Chemikalien
und deren Reaktionsprodukten enthilt sie den in Lo-
sung gegangenen Teil der Holzsubstanz, der je nach
Aufschlussverfahren 15...60%, bei normalen Papier-
zellstoffen etwa 50% betrigt. Davon entfillt etwa die
Hilfte auf ZLignin oder Ligninderivate, die andere
Halfte auf #7Hemicellulosen und deren Abbauprodukte
(Zucker, organische Sduren, Furfural u.a.). Auflerdem
sind in der A. wechselnde Mengen an #Holzinhalts-
stoffen und deren Umwandlungsprodukten zu finden.
Meist wird die A. einer Chemikalienriickgewinnung
zugefithrt, die Sulfatablauge (,Schwarzlauge®) zu
100%, die Sulfitablauge insoweit, als die Fabriken
nach neueren Verfahren arbeiten, die eine wirtschaft-
liche Riickgewinnung ermdglichen, wie z.B. beim
Magnesiumbisulfit-Verfahren. Die Riickgewinnung
ist stets mit einer Verbrennung des organischen Stoft-
anteils der A. verbunden. Die dabei gewonnene Wir-
memenge ist erheblich und deckt den Energiebedarf
der Zellstoftfabrik.



Abrichten

Die chemische Verwertung organischer A.-bestand-
teile beschrankt sich beim Sulfatverfahren im Allge-
meinen auf die Gewinnung von #Talll, das beim Auf-
schluss von Kiefern in gréfierer Menge anfillt. Ein Teil
der Sulfitablaugen wird zu #Sulfitsprit, Hefe (#Hefe-
gewinnung), Klebstoffen, #Vanillin und eine Reihe
weiterer Produkte aufgearbeitet (#Sulfitablauge, Ver-
wertung; ALigninverwertung). [Pa]

Ableger, Pflanzenteile, die sich natiirlicherweise
(z.B. Auslidufer bei Erdbeere) oder nach technischen
Hilfen (z. B. Absenker bei Straucharten, Luftableger bei
einigen Baumarten) bewurzeln, wihrend sie noch mit
der Mutterpflanze verbunden sind. #Vegetativver-
mehrung. [Hp]

Ablieferungsort, bei #Handelsgeschiften der
ZBestimmungs- oder Empfangsort, an den der Ver-
kiufer die Ware zu liefern bzw. zu versenden hat. [Lo]

Abluft, (Trocknung), die aus einem Trockner

durch Liftungsschichte austretende Luft. Die A.-
menge ist gleich der in die Trockenkammer eintreten-
den Menge an #Frischluft zuziiglich der bei Uber- oder
Durchstreichen des feuchten Gutes von dieser (unter
Abkiithlung) aufgenommenen Wasserdampfmenge.
Die Liiftungsklappen fiir die Frischluft befinden sich
i.d. R. auf der Saugseite, die der A. auf der Stauseite des
Ventilators. Weil sich aus dieser Anordnung eine sehr
einfache Beliiftung eines Trockners durch blof3e Klap-
penverstellung ergibt, hat man meist auf die trock-
nungsphysikalisch sinnvollere, jedoch aufwendigere
umgekehrte Reihenfolge der Zu- und Abstrémoffnun-
gen verzichtet.
Bei Nutzung der A.-energie mit Hilfe von 27Warme-
tauschern oder ”Warmepumpen oder in Kombination
mit anderen Systemen (z. B. zur Warmwasseraufberei-
tung, Heizung von Fertigungshallen) kénnen die A.-
schidchte mit Ventilatoren versehen werden; damit wird
eine kontrollierte Zwangsentliiftung bewirkt. Die A.-
energie wird meist zum Vorwarmen der Frischluft des-
selben Trockners verwendet (Frischluft- und A.-menge
entsprechen einander ungefihr). Empfehlenswert ist
bei einer Wirmeriickgewinnung eine Wirtschaft-
lichkeitsberechnung. Uber den Energieinhalt der A.
gibt das Molliersche #h-x-Diagramm Auskunft
(?#Energiecaufwand bei der Schnittholztrocknung).
(Tr]

Abnahme, anstandslose,
nahme zugesichert.

Abnahmefrist, Zeitraum, innerhalb dessen die
Abnahme gekaufter Ware zu erfolgen hat, nach § 8
der #Tegernseer Gebriduche mangels besonderer Ver-
einbarung binnen 10 Kalendertagen nach Bereitstel-
lung und Aufforderung. Bei Kauf auf #Abruf ohne
genaue Terminbestimmung Abnahme auf schriftliches
Ersuchen des Verkdufers spitestens 3 Monate nach
Kaufabschluss. Ist bis zum Ablauf dieser 3 Monate
von keiner Seite eine Erklarung erfolgt, gilt der Ab-
schluss als hinfillig. [Lo]

Abnahmeverzug, 2Annahmeverzug.

Abniitzung, mechanischer  Oberflichen-Ver-
schleif$ im praktischen Gebrauch. Holz wird vor allem
im Fuflbodenbereich durch Begehen (Wohnraume,
Biiros, Kaufhiuser), durch Befahren (Werkstitten, La-
gerhduser, Briickenbeldge) oder durch Schiittgiiter
(Waggons, Container, Lastwagen) auf A. beansprucht.

ZAnstandslose Ab-

Dabei treten reibende, gleitende, schleifende und stof3-
artige Beanspruchungen der Oberfliche auf. Der Wi-
derstand des Holzes gegen A. nimmt im Allgemeinen
mit steigender Rohdichte zu. Deshalb sind dichtere
Holzarten (z.B. fiir Briickenbeldge), Pressvollholz
(z. B. fiir Webschiitze) und Kunstharz-Pressholz (z. B.
fiir Gleitbahnen) besonders widerstandsfihig gegen A.
Zudem ist die A. auf der Hirnfliche (Holzpflaster)
geringer als auf der Seitenflidche des Holzes, bei trocke-
nem Holz geringer als bei feuchtem. - Eine hiufige
Form der A. ist der Abrieb. International hat sich des-
halb die Priifung des #Abriebwiderstandes durchge-
setzt. [Sb]

Abnutzungssatz, ZHiebsatz.

Aboranzork, ZBoiré.

Aboudikro,  #Sapelli.

Abplatten, Vollholzfilllung wird einseitig oder
beidseitig ringsherum mit einer Platte versehen. Dabei
wird die Dicke der Fiillung so verjiingt, dass die Kanten
z.B. in die Nut eines Rahmens passen. A. kann von
Hand mit der #Plattbank (heute selten), maschinell
mit dem Abplattfriskopfan #Frasmaschinen erfolgen.
[Nu]

Abplatten. Rahmen mit abgeplatteten Vollholz-
fiillungen

Abpolieren, #Handpolieren.

Abrichten, das Planhobeln einer Fliche (Brett,
Bohle) von Hand (#Hobeln von Hand) oder heute
vorwiegend maschinell mit #Abrichthobelmaschinen.
Die Herstellung planer Flichen von Hand erfordert die
Benutzung verschiedener #Hobel in der Reihenfolge:
ASchrupphobel, #Schlichthobel, Z7Raubank. Maschi-
nell werden die Flichen plan gehobelt, indem sie vom
Zufiihr- oder Einlauftisch iiber die Messerwelle zum
Auslauftisch von Hand oder mittels mechanischem
Vorschub gefithrt werden. Die Héhendifferenz zwi-
schen Schneidenflugkreis bzw. Auslauftisch und Zu-
fithrtisch bestimmt das Mafd der Spanabnahme. In

Abnahmetisch Aufgabetisch

\ Werksticky

Vorschub |

E

Messerwelle
Messerflugkreis

Abrichten. Schema maschinellen Abrichtens
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Abrichthobelmaschinen

Vierseitenhobelmaschinen und #Kehlmaschinen er-
folgt das A. bei automatischem Werkstiickdurchlauf.
[Nu]

Abrichthobelmaschinen, eigenstindig, zum An-
hobeln einer planen Fliche vor anschliefendem Di-
ckenhobeln (#Dickenhobelmaschinen), oder zum Fii-
gen vor AFugenverklebung (Bild 1).

Abrichteinheiten sind auch wesentliches Element in
#AKehlmaschinen. Der Abrichteffekt besteht darin,
die unebene Rohkantel {iber einen durch die Messer-
welle getrennten Tisch zu fithren, dessen Einlaufseite
um die gewiinschte Spanabnahme tiefer als die Aus-
laufseite liegt. Dabei kommt es darauf an, die Kantel
wihrend des Abrichtens exakt in Gleichlage zu halten.
Der Vertikalandruck des Vorschubs - ob von Hand
oder per Einzugwalze ausgeiibt - darf deshalb erst
hinter der Messerwelle und auch erst dann ansetzen,
wenn eine sichere Auflage erreicht ist. Diese ldsst sich
auch in Form eines seitlichen Falzes oder von Nuten
(Bild 2) einarbeiten, denen Auflageflichen im Auslauf-
tisch entsprechen miissen. Bei stark geworfenen Hol-
zern ist der Abrichtvorgang zu wiederholen. Derartige
Holzer bediirfen eines Vorabrichtens, bevor sie fehler-
frei mehrseitig bearbeitet werden konnen.

A. sind unfalltrichtig und laut. Wesentliche Sicher-
heitsvorrichtung ist eine Messerwellenabdeckung, die

Abrichthobelmaschinen, Bild 1. Modernes Design
und Platz sparende Aufstellung von Abricht- und
Dickenhobelmaschinen. Bild: Martin, Ottobeuren.

MRS S IR -
Abrichthobelmaschinen, Bild 2. Abrichteinheit einer
Kehlmaschine. Es werden Nuten in die Auflageflache
eingearbeitet. Unmittelbar anschlieBend wird rechte
Schmalflache gefiigt. Bild: H. Soiné.

nur die eben genutzte Breite freigibt und nach Passie-
ren des Werkstiicks automatisch wieder voll abdeckt.
Gegen Lirm: Spiralmesser, entsprechende Formung
von Spanrdumen und Tischlippen (Nutentische).
Durch Einbau einer kurzen Vertikal-Messerwelle in
den durch sie dann geteilten Anschlag der A. kann
beim Abrichten gleichzeitig eine Winkelkante angefiigt
werden, wobei — entsprechend dem Abrichteffekt — die
beiden Anschlaghilften um die Spanabnahme gegen-
einander versetzt sein miissen (Winkelfiigeapparat).
[So]

Abriebfeste Lacke, die Abriebfestigkeit spielt i. B.
bei der Beurteilung von Parkett, Treppen, Stithlen und
Tischplatten eine Rolle. Hervorragende Abriebwerte
liefern Polyurethanlacke 1-komponentig/2-kompo-
nentig, daneben auch UV-hirtende Walzlacksysteme
fir die Parkett- und Turenindustrie. Wasserlacksys-
teme liefern gute Werte bei Verwendung von 2K-
PUR-Lacken wasserverdiinnbar. Die Bedeutung der
A. fir den Gebrauchsnutzen lackierter Holzober-
flichen wird oft nicht hoch genug eingeschitzt. Be-
stimmt wird die Abriebfestigkeit durch verschiedene
Methoden - stark verbreitet ist die Bestimmung mit
dem Taber-Abraser-Gerit (A#Taber-Test). Priifnormen
nach DIN 68861-2 Mobeloberflachen: Verhalten bei
Abriebbeanspruchung. DIN 68861-4 Verhalten bei
Kratzbeanspruchung. #CN-Lacke, #Polyurethan-
lacke, #DD-Lacke, A#Sdurehirtende Lacke, #7Wasser-

lacke. [Ha]
Abriebklasse, #Abriebwiderstand.
Abriebwiderstand, Widerstand gegen eine

AAbniitzung, die vorwiegend durch reibende oder
schleifende Beanspruchung verursacht wird. Die Prii-
fung des A. erfolgt meist mittels ,, Taber- Abraser” (#Ta-
ber-Test). Dieses Gerit arbeitet nach Art eines Koller-
ganges, in dem zwei gegeniiberliegende Schleifrader
die auf einem waagerecht rotierenden Teller mittig fest-
gespannte Probe unter vorgegebener Belastung abniit-
zen. Durchfithrung und Auswertung dieser Priifung
sind in produktspezifischen Normen beschrieben,
z.B. fur dekorative Schichtstoffe in DIN EN 438-2
(1992), fiir lackierte und nichtlackierte Holzfu3boden
in DINV ENV 13696 (2000), fiir Laminatbdden in DIN
EN 13329 (2000) und fiir Furnierbéden in der kiinfti-
gen EN 14354. Die beiden letztgenannten Normen
definieren auch ,,Abriebklassen®, die als wesentliches,
aber nicht alleiniges Kriterium fiir die Einreihung von
Laminat- bzw. Furnierboden in ,,Beanspruchungsklas-
sen® dienen. [Sb]

Abrollen von Langholz  auf Abladepolter (#Pol-
ter) frither mit mindestens zwei Gleithélzern von aus-
reichender Dicke, gegen Abrutschen gesichert. Unfall-
risiken und mégliche Holzschdden sind durch Aus-
wahl und Anordnung zu minimieren. Manipulation
des Rundholzes von Hand mittels einfachem #Hebe-
baum, #Sappie oder #AWendehaken, heutzutage aber
Sache von #Krananlagen. [So]

Abruf, Bestimmung der Lieferzeit einer gekauf-
ten Ware durch den Kéufer innerhalb einer verein-
barten (mangels einer Vereinbarung innerhalb einer
Aangemessenen) A.-frist, ZAbnahmefrist. Ein A. kann
fur eine einzige Lieferung gelten oder fiir Teilmengen
aus einem grofleren A.-auftrag, #Sukzessivlieferungen.
[Lo]



Abscheider

Abrundung,
und Schnittholz.

a) Rundholz
Forstiiblich gemdfl Verordnung iiber gesetzliche
#Handelsklassen fiir Rohholz erfolgt A. bei der Mes-
sung des Mitten- und Zopfdurchmessers von Stimmen
sowohl beim einmaligen Kluppen der Stimme als auch
bei der Messung iiber Kreuz, ebenso bei 2 Messungen,
wenn die Messstelle auf einen Astquirl fallt; es wird
stets auf volle cm nach unten abgerundet. Lingen
werden bei der Mittenstérkensortierung auf volle dm,
bei der Heilbronner Sortierung auf volle m abgerundet.

b) Schnittholz
A. aller Breitenmafle bei Nadelschnittholz nach § 18
der #Tegernseer Gebriuche auf volle cm nach unten,
wobei 1% Abweichung unberiicksichtigt bleibt (gilt
nicht fiir #Dimensionsware). — Bei Laubschnittholz
fehlen auf A. bezogene kodifizierte Handelsbrauche.
- Langenabrundung siehe #Lingeneinheiten, #Lin-
genmessung. [Hp/Lo]

Absatzfonds, Holzabsatzfonds, HAF, Fonds zur
Absatzforderung, 1969 errichtet durch das ,Gesetz
iiber die Errichtung eines zentralen Fonds zur Absatz-
forderung der deutschen Land-, Forst- und Ernah-
rungswirtschaft“ vom 26.6.1969 (BGBI [, S. 635). Seit-
her mehrfach gedndert (zuletzt 1993). Aufgabe: Zent-
rale Forderung von Absatz und Verwertung der Er-
zeugnisse der deutschen Land-, Forst- und
Ernidhrungswirtschaft durch Erschlieflung und Pflege
von Mirkten im In- und Ausland. Zu den wesentlichen
Marketinginstrumenten zahlen neben der Werbung
und Offentlichkeitsarbeit, der Markt- und Marketing-
forschung, die Holzbaufachberatung und die For-
schung. Finanzierung: Uberwiegend aus Beitrigen
der land-, forst- und erndhrungswirtschaftlichen Be-
triebe. Diese werden von Handels- und Verarbeitungs-
betrieben erhoben, die als ,,Flaschenhilse“ dienen (z. B.
Zuckerfabriken, Schlachtereien) und von diesen i. d. R.
den landwirtschaftlichen Lieferanten in Rechnung ge-
stellt. Daneben erfolgen Zuschiisse vom Bund. Dem H.
flieen zur Durchfithrung seiner Aufgaben von den
Betrieben der Forst- und Holzwirtschaft (Sdge-, Fur-
nier-, Sperrholzwerke) Abgaben zu. Forstbetriebe fiihr-
ten bis 2002 je 100,- DM Warenwert bei aufgenomme-
nen Stammholz zum Sigen, Messern oder Schilen an
den Fonds 0,5DM ab. Diese werden von der Bundes-
anstalt fir Landwirtschaft und Erndhrung (BLE,
Frankfurt a. M.) erhoben. Sitz des H. ist Bonn. A. be-
dient sich zur Erfillung seiner Aufgaben der 72CMA
und der 7ZMP. [Hu]

Absatzsimshobel, #Stopphobel.

Absauganlagen, #pneumatische Forderanlagen
in Verbindung mit #Filteranlagen zum Abtransport
von Spédnen und Stduben aus zerspanender Bearbei-
tung, aber auch zum Rohmaterialtransport (Hack-
schnitzel). Die Absaugproblematik an Maschinen-
werkzeugen ist durch Aufkommen der ZBearbeitungs-
zentren (BAZ) und steigende Werkzeugdrehzahlen
Objekt der Forschung und Kalkulation. 1 m3 Luftf6r-
derleistung/h kostet im Dreischichtbetrieb ca. 0,5 € p. a.
an elektrischer Energie. Losungsvorschlige: — a) Zent-
rale A. konnen dem individuellen Bedarf am Werkzeug
nicht gerecht werden. Den Einzelmaschinen zugeord-
nete, frequenzgeregelte Gebldse (40m/s) firr den

der Maf3e bei Messung von Rund-

Absauganlagen. Spaneabsaughauben fiir hoch be-
stiickte Hubspindeln, frei zuganglichen Werkzeug-
wechsel, iiber vertikale Linearfiihrung pneumatisch
gehoben/gesenkt, doppelwandig ausgefiihrt. In den
Wandungszwischenraum werden die Spane unter zu-
sdtzlicher Nutzung der Zerspanungsenergie mit
Schlitzdiiseneffekt eingesaugt und abgefiihrt, verblei-
bende frei fliegende Spéane nach oben konventionell
abgesaugt. Bild: Schwabedissen, Herford.

Transport vom Werkzeug zur Sammelleitung (10 bis
15 m/s) weisen einen Weg. - b) Flexible Absaugschlau-
che eines hoch bestiickten BAZ fiihren durch Anzahl
und Kriimmungen zu hohem Luftbedarf, der sich auf
Bruchteile reduzieren liefle, wiirden nicht genutzte
Schlduche sensorisch verschlossen. — ¢) Abdichtungen
durch das Werkzeug umfassende Biirstenleisten ge-
niigten dem Anspruch beim Frésen nie, weil sie Fremd-
luft ein-, schwere Spéane auslassen, hohe Luftgeschwin-
digkeit auflerdem die Borsten in den Absaugstutzen
zieht. Elastische, luftdichte Polster mit Verschleif3-
schutz werden erprobt. — d) Den Werkzeugen jeweils
eine individuell gestaltete Absaughaube mitzugeben,
weist einen weiteren Weg. Sie muss eng umfassen,
damit sie in den Werkzeugwechsler ohne Platzverlust
passt und auflerdem die beim Zerspanen freigesetzte
kinetische Energie nutzen kann. - e) Der Werkzeug-
korper selbst lasst sich mit Blick auf gute Spaneabfuhr
zielgerichtet gestalten.

Lit: Hoffmeister, H.-W., Blecken, J6rn, 2000: HOB Nr. 12. [So]

Abscheider, Vorrichtungen bzw. Anlagen zum
Trennen von Stoffen, z.B. Staub und Spane aus der
Transportluft, Wasser und Ol aus erzeugter Druckluft,
Festkorper und Losemittel aus Spritzlacken. Bekannt
sind Staub- und Spane-A. als #Fliehkraft-A. (Zyklone)

1"
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Abscheidung,

mit zugehorigen AFilteranlagen auf #Spanebunkern,
-silos, -containern und die verschiedenen A.-arten an
#ASpritzkabinen. [So/De]

Abscheidung, der Abscheidegrad ist ein Maf fiir
die Effizienz von Abluftreinigungsanlagen. Er ist von
mehreren Faktoren abhingig: durchgesetzte Gas-
menge, Wanderungsgeschwindigkeit des Gas-Staubge-
misches, Zusammensetzung des Abluftgemisches,
Temperatur, Feuchtegehalt u. a. m.

Lit: Deppe, H.J., Ernst, K., 2000: Taschenbuch der Spanplattentech-
nik. DRW-Verlag, Leinfelden-Echterdingen, 4. Aufl, S.397 [De]
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Abscheidung. Abscheidesysteme (Kiigeler). a) Absetz-
kammer, b) Zyklon, c) Durchstromungsentstauber, d)
Nasswischer, e)Gewebefilter, f) Elektrofilter.- 1. Roh-
gas, 2. Reingas, 3. Staub, 4. Waschl6sung, 5. Spriih-
elektrode, 6. Niederschlagselektrode, 7. Zweitluft,

8. Leitschaufeln.

Abscheren, Bruch eines auf Scherung bean-
spruchten Werkstiicks (Bild) beim Erreichen seiner
AScherfestigkeit. Zur Vermeidung des A. im Holzbau
diirfen die in DIN 1052-1/A 1 (1996) angegebenen
zuldssigen Spannungen zult, nicht iiberschritten wer-
den. [Sb]

Abscheren. Oben: A. eines Versatzanschlusses bei zu
kurzer Vorholzlinge. Unten: A. einer einschnittigen
Bolzenverbindung bei zu kurzer Vorholzlange.

Abschiften,  #Schiftung.

Abschliff, Bezeichnung in der Span- und Faser-
plattenindustrie fiir diejenige Decklagenmenge, die im
Wege der Schleifvorgabe beim Kalibrierschliff entfernt
wird.

Lit: Deppe, H. J., Ernst, K., 2000: Taschenbuch der Spanplattentech-
nik. DRW-Verlag, Leinfelden-Echterdingen, 4. Aufl,, S. 258 ff. [De]

Abschnitte, ZStammteile, #Cuttingsystem

Abschniiren, in der Zimmerei das Anzeichnen
einer bestimmten Lange bei mehreren, nebeneinander
liegenden Brettern oder Holzern mit einer gefirbten
Schnur. Das A. ist auch zum AnreifSen (#Riss, Abs. d)
von Diagonal- oder trapezférmigen Lingsschnitten
iiblich. [Ro]

Abschroten, Umschroten, Fillung eines Baums
ausschliellich mit der Axt, ohne Anwendung einer
Sédge. [Hp]

Abschwarten, - a) Besiumen bei der #Furnier-
blockzurichtung (#Anlageschnitt). - b) Ein im Ruhr-
bergbau iiblicher Fachausdruck fiir Grubenschwarten.
— Nicht zu verwechseln mit Entrinden nach dem #Fil-
len oder durch #Entrindungsmaschinen. [So]

Absenker, 7 Ableger.

Absetzen, abgesetzt, eine Bearbeitung, bei der
das Werkstiick in der Breite oder Dicke winklig redu-
ziert wird bzw. einen Absatz erhilt, z. B. durch An-
arbeitung eines Zapfens fir die Rahmenverbindung.
Beim Zapfen eines Rahmens ist das Werkstiick in der
Dicke beidseitig ,,abgesetzt“ (Bild b), bei Uberblattun-
gen mit geradem Blatt nur einseitig (Bild a); vgl.
2Holzverbande(dort Bilder 1{4] und 5[3] und #Holz-
verbindungen des Tischlers. [Nu]

Absetzen einer Uberblattung (a), beiderseitig abge-
setzter Zapfen (b).

Absetzsige, AGestell-(Spann-)Sige, die haupt-
sichlich zum #Absetzen der mit der Schlitzsige her-
gestellten Zapfen, aber auch zum Anschneiden der
AZinkenverbindungen, #Schwalben oder zu anderen
feineren Schnitten dient. Weil dabei der Schnitt meist
im gehobelten Holz und quer zur Faser gefithrt werden
muss, sind die Zihne wesentlich kleiner als bei der
Faustsdge und Schlitzsdge (Zahnteilung 2,5 mm). Sie
stehen etwas spitzwinklig, sind also nur schwach auf
Stof3 gefeilt und geschriankt, um das Aussplittern des
Holzes am Ausgang des Sdgeschnitts zu verhindern.
Von den Gestellsigen des Schreiners hat die A. auch die
kleinste Blattlinge (nach DIN 7245, 1974, ohne Angel
580 und 680 mm gegen 700 mm bei der Schlitzsige und
etwa 850 mm bei der Faustsige). [Ro]

Absolut trocken,  #Feuchtebegriffe (Holz),

Abs. a.





